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Изучены свойства гидрогелей на основе карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ). 

Максимальное водопоглощение (254%) у образца из 50% КМЦ и 50% эквимолярной 

смеси лимонной кислоты и бутандиола-1,4. 

Ключевые слова: карбоксиметилцеллюлоза, гидрогель, лимонная кислота, водопоглощение, 

отверждение. 

 

В последнее время возникает интерес к полимерным гидрогелям в различных 

сферах деятельности человека. Цель работы – получение гидрогелей из 

карбоксиметилированной целлюлозы (КМЦ) и пластифицирующей смеси (лимонная 

кислота + многоатомный спирт) и изучить их свойства. 

Для синтеза карбоксиметилцеллюлозу (марка 9Н, производитель ЗАО«Полицелл») и 

эквимолярную смесь многоатомного спирта (глицерина, этиленгликоля, бутандиола-

1,4) с лимонной кислотой в различных соотношениях, выдерживали при температуре 

170°С в течение 30 мин. В полученных образцах изучена водопоглощающая 

способность. Результаты представлены на рисунке.  

 
Водопоглощающая способность отвержденных образцов на основе КМЦ 

с различными пластифицирующими смесями. 

ЛК – лимонная кислота; ГЛ – глицерин; ЭГЛ – этиленгликоль; БДЛ – бутандиол-1,4. 

 

Получены полимерные гидрогели на основе КМЦ с пластифицирующими смесями 

(лимонная кислота + глицерин; лимонная кислота + этиленгликоль; лимонная кислота 

+ 1,4-бутандиол) и процентным соотношением от 10 до 50%. Установлено, что 

наибольшей водопоглощающей способностью обладают образцы, состоящие из 50% 

КМЦ и 50% пластифицирующей смеси (лимонная кислота + 1,4-бутандиол) – 254%. 

  


